
Punktbelastningstest

 Et prøverør bliver belastet med et 10 
mm stempel, der indikerer 
punktbelastning. Belastningen øges, 
indtil materialets flydespænding 
overskrides (Der måles en 5 mm 
tangent på indvendig side af røret).

 Prøverøret sænkes ned i en beholder 
med 80°C varm 2% arkopal - opløsning. 

 Herefter holdes stemplets tryk, indtil 
der opstår brud i røret.

 Garanteret resultat på 8760 timer
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Full Notch Creep Test

Ved Full Notch Creep Testen
(FNCT) udskæres en prøvestav
10 x 10 mm) af PE-røret. 

Prøvestaven påføres en kærv hele
vejen rundt og udsættes for en 
trækstyrke på 4N/mm2 ved 80° C i
en 2% arkopal -opløsning. 
Garanteret resultat på 8760 timer.


